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Resumo 
 
A cura é uma das principais etapas utilizadas na confecção do concreto, onde sua 
participação é direta no processo de hidratação da pasta de cimento, que envolve os 
agregados e confere a conexão estrutural molecular. O objetivo desta etapa é a 
vedação do concreto, mantendo a água de amassamento no seu interior, evitando a 
retração e o transporte de substâncias que poderão interferir na hidratação. Esse 
procedimento do concreto com água é o meio mais efetivo de prevenir fissuração 
prematura e desenvolvimento adequado das reações de hidratação nas primeiras 
idades, onde a manutenção da superfície do concreto saturada de água previne a sua 
difusão do interior para o meio ambiente Todas as normas técnicas da cura de concreto 
estão listadas na NBR 5738 e na NBR 12655. 
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